
Стандарты поверхности в
иллюстрациях Elcometer 128

Стандарты поверхности в иллюстрациях Elcometer 128
Шведский стандарт (ISO 8501-1, SIS 055900). Оригинальные визуальные образцы
показывают степень чистоты четырех различных уровней заржавленной стали, очищенной
струйным методом при помощи ручного или механизированного инструмента или огня.

Британский стандарт BS 7079: Часть 1А состоит из ISO 8501 и приложения, содержащего 6
альтернатив силикатному песку, использование которого в качестве средства очистки
запрещено в Великобритании.

SSPC (Совет по окраске металлоконструкций) VIS 1-01 аналогичен Шведскому и Британскому
стандартам, но иллюстрации требуемого окончательного вида поверхности соответствует
письменным требованиям стандартов США. VIS1-89 включает в себя фотографии
поверхностей, очищенных при помощи металлических и неметаллических абразивов.
Определено стандартом ASTM 2200 метод B.



Британский стандарт BS 7079: Часть 1А дополнение — поставляются с Elcometer E128-2.

SSPC VIS1-01 — содержит 44 фотографии, дополняющие письменные спецификации
стандарта SSPC для очистки при помощи ручного и механизированного инструмента.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у
менеджера. 8-800-551-11-01


